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UM SCHAU

Die Rohstoffe der Welt: Zink

W. L.lz-ludson, London
-,

ink gehért mit Kupfer, Zinn und Blei zu den wich-
tigsten NE-Metallen. Es hat das chemische Zeichen
Zn, die Ordnungszahl 30, das spezifische Gewicht 7,20
und das Atomgewicht 65,38. Der Schmelzpunkt von
Zink liegt bei 419° Celsius, der Siedepunkt bei 940°.
Zinkmetall ist bldulich-weiB und erhalt bei Luftzutritt

einen leicht grauen Farbton. Es ist sehr dehnbar und .

verhaltnismdBig weich.

In reiner Form kommt Zink in der Natur nicht vor. Es
wird fast immer im Untertagebau gewonnen, hédufig
zusammen mit anderen NE-Metallen, und zwar vor-
wiegend in Form von Zinkblende, d. h. Schwefelzink
(Pyrit) oder Galmei (Zinkspat). Die wichtigsten Ver-
wendungen findet Zink bei der Galvanisierung von
Stahlblechen und anderen Stahlerzeugnissen sowie in
der Legierung mit Kupfer zu Messing. Reines Zink
wird als Zinkdraht, Zinkpulver filir das Sprithen von
Blechen usw. als Korrosionsschutz und als Zinkblech
fiir Dachrinnen, Dachdeckung, Batteriebehdlter usw.
verwendet. Legiert mit Zinn wird Zink zu weiller
Bronze und Lagermetall verarbeitet. Eine weitere be-
kannte Zinklegierung ist Neusilber (Zink, Kupfer und
Nidkel), ein zdhier, politurfdhiger Silberersatz. Von den
vielen weiteren Verwendungszwecken sind zu er-
wihnen: Zinkoxyd fiir die Farbenherstellung und die
Pharmazeutik; Zinkchlorid als Atzmittel, zur Holzkon-
servierung, als Lotwasser; Zinkchromat als Farbe;
Zinksulfid mit Bariumsulfat gegliiht als weiBle Farbe
(Lithopone). Zink wird praktisch in allen Industrie-
zweigen verwendet, besonders auch in der Druckerei
und in der Automobilindustrie.

Im Gegensatz zu anderen klassischen NE-Metallen ist
Zink in Europa erst seit Ende des 16. Jahrhunderts gut
bekannt. Bis Mitte des vergangenen Jahrhunderts
wurde es vorwiegend in Deutschland gewonnen, wo
die Erzeugung z. B. 1851 bis 1860 mit durchschnittlich
43500 1gt im Jahr zwei Drittel der Welterzeugung aus-
madhte. Gegenwdrtig sind die USA der gréBSte Erzeuger
vor Kanada, der Sowjetunion, Mexiko und Australien.
Auf der anderen Seite sind die USA auch mit weitem
Vorsprung vor allen anderen Lédndern der gréfte Zink-
verbraucher der Welt.

ERZEUGUNG

Zinkerze (Zinkblende, Galmei usw.) kommen praktisch
in der ganzen Welt vor. Das Metall wird entweder
durch Ausschmelzen (ThermalprozeBl) oder Elektrolyse
von Zink-Konzentraten gewonnen. Der Thermalproze
erfolgt in der Retorte, da sich Zink wegen seines nied-
rigen Siedepunktes bei einem offenen Ausschmelzen
verfliichtigen wiirde. Ein moderner Gewinnungsprozef

1959/V1

benutzt die Vertikalretorte, eine Abwandlung vom
alten Schmelzverfahren. Mit Hilfe dieses Prozesses
kann Metall von hochster Reinheit gewonnen werden.
Der Metallgehalt der Erze schwankt zwischen 0,74 %o
in einigen kanadischen Minen und 28,4%o in Rhode-
sien. Den hochsten Metallgehalt haben im Durchschnitt
die australischen Erzvorkommen.

Die Zinkerze werden teilweise in den groBlen Erzeu-
gerldndern aller Erdteile an Ort und Stelle verschmol-
zen und als Rohzink dem Konsum im eigenen Lande
oder in Ubersee zugefithrt. Zum anderen Teil wird es
jedoch auch als Erz oder Konzentrat verschifft und erst
im Verbrauchierland raffiniert, da die Schmelzkapazitit
im wesentlichen nur in den USA, Deutschland, Belgien,
Frankreich und Polen mehr als ausreichend zur Ver-
wertung der einheimischen Erzférderung ist. Rohzink
wird in bestimmten Spezialschmelzereien zu Raffinade-
zink weiterverarbeitet. Die britischen Schmelzereien
z. B. verwenden Konzentrate, die aus dem Common-
wealth (vor allem Australien) oder anderen Ldndern
importiert werden.

Weltforderung von Zinkerzen und Konzentraten
(in 1000 sh. t Metallgehalt)

Land 1953 1954 1955 1956 1957 1958
Weltiérderung 2 783 2753 3 022 3176 3173 3 0001)
davon:
USA 547 473 515 542 520 401
Kanada 402 376 433 423 410 379
Sowjetunion 234 250 300 336 375 375 1)
Australien 223 238 241 262 274 . 262
Mexiko 250 247 297 274 268 176 2)
Peru 152 173 183 193 174 144
Japan 106 121 120 135 149 141 3)
Polen 121 132 155 144 125 162
Italien 99 111 111 116 122 127
Belgisch-Kongo 139 93 75 130 115 65 4)
Bundesrepublik 101 104 102 102 104 117
1) Geschdtzt. 2} Januar—September 1958. 3) Januar—November
1958. 4} Erstes Halbjahr 1958.

Quelle: American Bureau of Metal Statistics und British Bureau
of Non-Ferrous Metal Statistics.

Die Gesamterzeugung an Erzen und Konzentraten (um-
gerechnet auf den Metallgehalt) stellte sich 1957 in
Nordamerika auf rd. 1,21 Mill. sh. t, in Siidamerika
auf 0,23 Mill. sh. t, in Europa auf 0,66 Mill. sh. t, in
Asien auf 0,17 Mill. sh. t und in Afrika auf 0,26 Mill.
sh. t. In den europdischen Zahlen ist die UdSSR nicht
eingeschlossen. Die Erzeugung in Polen liegt haupt-
sdchlich im frither deutschen Oberschlesien. Als neues
Produktionsland ist seit 1956 Gronland mit einer Pro-
duktion von rd. 15000 sh. t (1957) hinzugekommen.
Unter den Erzeugern mit derzeit unter 100000 sh. t
jdhrlich sind zu erwdhnen: Spanien, Schweden, Jugo-
slawien, Finnland, Marokko, Nord-Rhodesien und

Algerien.
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Die in der Welt festgestellten Erzreserven sind in den
letzten Jahren durch Neuentdeckungen, besonders in
Kanada, erheblich gestiegen, so daf auf Jahre hinaus
die Forderungsmoglichkeiten theoretisch die Kapazitit
der Schmelzereien bzw. den Bedarf der Endver-
braucher weit iibersteigen.

Erzeugung von Barrenzink
(in 1000 sh. t Metallgehalt)

Land 1953 1954 1955 1956 1957 1958

Welterzeugung 2 640 2713 3022 3151 3 247 3025
davon:

USA 916 802 964 984 987 827
Sowjetunion 234 250 300 336 375 375 1)
Belgien 213 235 234 254 259 214
Kanada 251 214 257 256 247 227
Bundesrepublik 163 185 197 205 203 190
Polen 153 157 172 169 175 175 1)
Japan 87 111 124 150 152 155
Frankreich 89 122 124 124 144 144
Australien 101 117 113 118 124 127
Grofbritannien 81 91 91 91 86 83
Italien 66 74 78 81 80 69

1) Geschatat.

Zu den in der Tabelle fir die USA angegebenen
Zahlen kommen jéhrlich rd. 70000 sh. t Zinkmetall
hinzu, die aus der Wiederverwendung von Altmaterial
gewonnen werden. Kleinere Schmelzerldnder sind:
Mexiko, Norwegen, Holland, Spanien, Belgisch-Kongo,
China und Jugoslawien.

Aus einem Vergleich der Zahlenangaben ergibt sich,
daB die Erzeugung von Barrenzink in Europa (ohne
UdSSR) sehr viel héher ist als die Produktion von
Erzen und Konzentraten. 1957 stellte sich die Barren-
zink-Erzeugung auf rd. 1,07 Mill. sh. t, die Erzproduk-
tion auf 0,66 Mill. sh. t. In Nordamerika hielten sich
Erz- und Metallerzeugung mit 1,21 bzw. 1,37 Mill. sh. t
etwa die Waage.

VERBRAUCH

Der Metallverbrauch in der Welt 1duft im ganzen etwa
parallel mit der Erzeugung von Barrenzink. Die gro8-
ten Metallerzeuger sind auch gleichzeitig die groSten
Metallverbraucher, mit der allerdings wichtigen Aus-
nahme von Grofbritannien.

Die wichtigsten Verbraucherlinder
(in 1000 sh. t Metallgehalt)

Land 1953 1954 1955 1956 1957 1958

Weltverbrauch 2 385 2 589 2959 2 841 2 905 2 800 1)
davon:

USA 986 886 1120 1009 924 905
Sowjetunion 234 250 300 336 375 375 1)
Grofibritannien 216 269 282 256 259 240
Bundesrepublik 151 232 242 228 251 243
Frankreich 104 138 139 135 155 102 2)
Japan 95 113 119 126 143 137
Belgien 82 98 99 99 109 93
Austr.-Neuseeld. 66 71 82 79 90 80
Italien 40 59 62 60 75 77
Indien 24 29 39 40 53 54
Kanada 51 46 67 59 51 57

1) Geschatzt. *) Januar—Juni 1958.

Verlafiliche Zahlen iiber den Zinkverbrauch im Ost-
block liegen nicht vor. Die Angaben fiir die Sowjet-
union beruhen weitgehend auf Schdtzungen. Der Ver-
brauch in den europdischen Satellitenstaaten wurde
fiir 1957 auf 180 000 sh. t veranschlagt. Auch der Kon-
sum in den kleineren asiatischen und afrikanischen
Léandern ist nicht genau zu erfassen; er féllt jedoch im
Weltbild kaum ins Gewicht. Generell ist festzuhalten,
daB alle Angaben iiber den Zinkverbrauch etwas vage
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sind, weil Zink praktisch nur als Legierungsmetall ver-
wendet wird und sich daher der tatsdchliche Gehalt
des Enderzeugnisses nur schwer errechnen last.

VORRATE UND ABSATZ

Der iiberragende Einfluf der USA in Erzeugung und
Verbrauch — und damit auf die Preisgestaltung —
geht aus den vorstehenden Tabellen auf den ersten
Blick hervor. Die USA sind an der Weltproduktion wie
am Weltverbrauch mit je rd. einem Drittel beteiligt.
Gleichzeitig sind die USA mit 794000 sh. t Import
(1957, das letzte volle Jahr vor Erhéhung der Einfuhr-
z6lle und Festsetzung von Einfuhrkontingenten) auch
die bedeutendsten Zink-Importeure. Die USA haben
die Eigenproduktion an Zinkerzen und Konzentraten
seit Mitte 1957 um anndhernd 30 %o gedrosselt und das
Importkontingent an Zink in jeder Form, d. h. auch
den Zinkgehalt in Legierungen, ab September 1958
auf 521 000 sh. t im Jahr begrenzt. Aulerhalb der USA
ist die Erzerzeugung bisher kaum verringert worden
und dann auch nicht durch organisierten BeschluB. Die
Bestdnde sind in den USA zwischen Mitte 1957 und
Mitte 1958 um das Vierfache auf mehr als 250 000 sh. t
angewachsen, wozu noch die strategischen Bestdnde
der USA kommen, deren Ho6he Staatsgeheimnis ist.
Angesichts dieser Situation dréngen die USA vor dem
Forum der UN-Wirtschaftskommission auf weltum-
fassende Stabilisierungsmafnahmen fiir Zink.

Die am 7. Mai 1959 beendete Blei-Zink-Konferenz der
Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen hat
daher insofern zu einem Erfolg gefiihrt, als die wich-
tigsten Erzeugerlénder sich nun freiwillig zu einer
Kiirzung ihrer Produktion bereit erkldrt haben. Die
Rohzinkerzeugung wird dabei fiir das zweite Halbjahr
1959 um rd. 52000 t verringert werden. Von dieser
Kiirzung entfallen auf Australien 3 500 t, auf Belgien
4 500 t und auf Belgisch-Kongo 3 000 t. Die UdSSR will
ihre Zinkausfuhr um 10—15?% senken. Darin einge-
schlossen ist eine Verringerung der sowjetischen Aus-
fuhr nach nichtkommunistischen Liandern um 4 000 bis
6000 t. Der Blei- und ZinkausschuB der Vereinten
Nationen gab der Hoffnung Ausdruck, daf diese frei-
willigen Vereinbarungen nicht durch Produktions-
erhéhungen anderer Lander ausgeglichen werden und
damit der heilsame Effekt der ganzen Mafnahme in
Frage gestellt werden wiirde. Fiir das Jahr 1959 ergibt
sich nunmehr folgende revidierte Produktionsschit-
zung (bisherige Produktionsschdtzung in Klammern):
Kanada 214 000 t (229 000 t), Mexiko 55 000 t {60 000 t),
Peru 27000 t (29000 t), USA 795000 t (810000 t).
Es handelt sich hierbei naturgemd8 nur um ,Plan-
zahlen”, die im Einzelfalle durchaus noch revidiert
werden koénnen, zumal die letzte Entscheidung iiber
eine Produktionseinschrédnkung in vielen Féillen nicht
bei den Regierungen, sondern bei den betreffenden
Produktionsfirmen liegt.

Hétten diese unter der Agide der Vereinten Nationen
seit geraumer Zeit im Gange befindlichen Verhand-
lungen zwischen Erzeugern und Verbrauchern ohne
irgendwelchen Erfolg geendet, so wiren in den USA
aller Voraussicht nach zum Schutze der eigenen Er-
zeuger die Zoélle erhsht, die Kontingente weiter ge-
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senkt und interne Preisstiitzungsma8nahmen ergriffen
worden. Von hdéheren Zéllen und niedrigeren Quoten
wadren vor allem Kanada, Mexiko und Peru betroffen
worden, deren Hauptabnehmer an Zinkerzen, Konzen-
traten und Barrenzink die USA sind.

Es hat in der Vergangenheit verschiedentlich Zink-
Kartelle gegeben, so die 1909 gegriindete Europaische
Schmelzer-Konvention, das 1928 geschaffene Euro-
péische Zink-Kartell sowie das 1931 nur kurze Zeit
arbeitende Internationale Zink-Kartell, alles Griindun-
gen, die auf eine Produktionsbeschrankung abzielten.
Eine jetzt besonders von den USA befiirwortete Stiit-
zungskommission, etwa auf der Linie des Internatio-
nalen Zinnabkommens, wire jedoch fiir Zink etwas
gdnzlich Neues.

Als weitere Komplikationin der Weltsituation kommt
der Exportdruck aus dem Ostblock (Sowjetunion und
Polen) hinzu. Es wiirde auch zu den Aufgaben des an-
gestrebten Blei-Zink-Weltrats gehéren, diese Bewe-
gung aufzufangen — etwa nach dem Muster der kiirz-
lich getroffenen Vereinbarungen des Internationalen
Zinnrates mit der Sowjetunion. Ein kleiner Fortschritt
in dieser Richtung wurde immerhin auf der erwdhnten
Mai-Konferenz der Wirtschaftskommission der Verein-
ten Nationen in New York erzielt.

Alle diese Hintergriinde erkldren in noch starkerem
MaBe als konjunkturelle Einzelerscheinungen voriiber-
gehender und lokal bedingter Natur die teils hekti-
schen Preisschwankungen fir Zink auf den Weltmark-
ten. Es sei hier erwdhnt, daB fir Blei, das Schwester-
metall von Zink, die Situation — gerade was den
tiberragenden Einflu8 der USA anbelangt — etwa die
gleiche ist. Im Falle von Blei ist sie noch dadurch ver-
schérft, daB der Konsumriickgang noch gréer gewesen
ist und sich das Verhéltnis zwischen Produktion und
Verbrauch noch mehr verschlechtert hat als bei Zink.
Dies wiederum erklart die Tatsache, daB auf den freien
NE-Metallmérkten der Zinkpreis seit November 1958
hoher ist als der Bleipreis. In New York ist dies nicht
der Fall, wobei hinzuzufiigen ist, da8 der Preis in New
York insofern nicht frei und ungebunden ist, da er den
Zollzuschlag enthdlt und die Wirkung der Einfuhrkon-
tingente widerspiegelt.

PREISBEWEGUNGEN UND BUORSENHANDEL

Den hochsten Preis erreichte Zink wahrend des Korea-
Krieges 1951 mit anndhernd 190 £ je lg t in London
und fast 20 cts/Ib in New York. Das Nach-Koreatief
wurde in London im vergangenen Jahr im Mai mit
etwas iiber 61 £/1g t erreicht. (Vergleichsweise sei an-
gefiihrt, daB der Rekordtiefpreis von Zink 1931 in Lon-
don 12 £ betrug.)

Durchschnittspreise 1953—1958

Borse 1953 1954 1955 1956 1957 1958
London (£ pro lgt) 74,70 7827 90,67 97,71 81,58 6586
New York (cts pro lb) 10,86 10,68 12,30 13,49 11,40 10,81

In London war 1958 das Preishoch 77!/: £, das Preis-
tief 61,06 £; in New York 12 cts bzw. 10,5 cts. Am
1. 1. 1959 notierte London 733/s £, New York 11,5 cts.
Die Notierungen per 15. 5. 1959 lauteten in London
78!/ £ und in New York 11,0 cts.
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Der ausschlaggebende internationale Handelsplatz ist
London. Zwar sind Verbrauch und Erzeugung in den
USA fithrend, doch handelt es sich auf dem Zinkmarkt
in New York bzw. St. Louis weitgehenfl um manipu-
lierte Preise, die dhnlich wie bei Kupfer uhd Blei von
der Festsetzung intern-amerikanischer Schmelzerpreise
abhdngen und nicht in erster Linie durch das freie
Spiel von Angebot und Nachfrage bestimmt werden.
Im Gegensatz zu Zinn, wo im wichtigsten Ursprungs-
land (Malaya/Singapur) auch eine ausschlaggebende
Borse besteht, wird Zink im grofien Stil nur in London
und den USA gehandelt.

Die Londoner Zinkpreise werden tdglich (montags bis
freitags) auf der Metallb6rse ausgehandelt. Es finden
zum Handel vier Aufrufe statt, und zwar 12.15 bis
12,20 Uhr, 12.45 bis 12.50 Uhr, 15.55 bis 16 Uhr und
16.20 bis 16.25 Uhr. Die Notierungen verstehen sich in
£-Sterling je 1g t (2240 1bs = 1016 kg). Die Schwankun-
gen betragen ein Sechzehntel eines £-Sterling. Gehan-
delt wird jeweils auf den laufenden und den drittfol-
genden Kalendermonat. Die Kontrakteinheit ist 25 Igt
mit 2% Toleranz. Die Kontrakt-Grundsorte ist durch
Destillation oder Elektrolyse gewonnenes Zink erster
Schmelzung von mindestens 9895 Reinheit. Es muf
die durch den Bérsenausschuf genehmigten und regi-
strierten Marken tragen sowie in Brammen, Platten
oder Blocken gegossen sein, die nicht mehr als 1 cwt
(112 1bs) wiegen diirfen. Lieferung erfolgt nach Wahl
des Verkiufers erstens ab Schiff und/oder ab Kai frei
Themsefahrzeug zwischen Nine Elms (Ost-London) und
Tilbury, beides einschlieBlich; zweitens ab Kai Liver-
pool; drittens frei Eisenbahnwaggon Swansea oder
Avonmouth; viertens ab Lagerhaus London oder Liver-
pool. Settlement-Preise fiir den laufenden Halbmonat
werden in London normalerweise festgesetzt; sie ent-
sprechen in der Regel dem Preis am Ende des zweiten
Vormittagsaufrufes. AuBerdem wird Zink im freien
Verkehr nachbérslich gehandelt, wobei die Preise
durchaus von den Sitzen, die wahrend der offiziellen
Borsenstunden genannt wurden, differieren konnen.
Ein amtlicher Preis im strengen Sinne wird in London
fiir kein NE-Metall festgesetzt; der sogenannte Settle-
ment-Preis ist richtunggebend.

Zu den vom Londoner Borsenvorstand zugelassenen
Zink-Marken gehoren u. a.: G.O.B. (good ordinary
brands), das zur Galvanisierung, Herstellung einiger
Messingsorten und in der Farbenindustrie benutzt
wird bei einer Reinheit von etwa 98,5 %0; Elektrolyt-
zink mit einer Reinheit von 99,95 %, das fiir hochwer-
tiges Messing, Walzwaren usw. verwendet wird, und
Zink héchster Reinheit von mindestens 99,99 %o fiir die
Produktion hochwertiger GuBwaren.

Die Umsiétze an der Londoner NE-Metallborse, an der
auch die kontinentaleuropaischen Handler und Ver-
braucher einen Teil ihres Bedarfs decken und den
wesentlichen Teil ihrer spekulativen Transaktionen
abwidkeln, betrugen 1957 301075 Ig t und im ersten
Halbjahr 1958 148 350 lg t. Seit dem Beginn des Lon-
doner Borsenhandels in Zink nach dem ersten Welt-
krieg brachte das Jahr 1937 mit 594 700 lg t die bisher
hodhsten und das Jahr 1934 mit 92225 1g t die bisher
niedrigsten Umsitze.
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In New York wird Zink per Kassa und Termin (jeden
der elf auf den laufenden Kalendermonat folgenden
Monate) tdglich von montags bis freitags gehandelt,
und zwar von 10.25 bis 14.45 Uhr New Yorker Zeit.
Die Preise verstehen sich in Cents pro 1b (0,4536 kg),
und die Schwankungen sind jeweils ein Hundertstel
eines Cents, gleich 6 $ pro Kontrakt. Die New Yorker
Kontrakteinheit ist 60 000 lbs bei einer Toleranz von
2%, Die maigebende Kontraktsorte ist Prime Western,
Lieferung East St. Louis, mit einem Maximalgehalt von
1,6 % Blei und 0,08% Eisen. Weitere amerikanische

k|

Sorten sind: Selected mit einer Gesamtverunreinigung
bis zu 11/4 %o (hochstens 0,8 %o Blei und frei von Alumi-
nium); Brass Special mit einer Reinheit von 99 %o
(maximaler Bleigehalt 0,6 %o, maximaler Eisengehalt
0,03 %, frei von Aluminium); Intermediate mit einer
Reinheit von 99,59%; High Grade mit einer Reinheit
von 99,9%, und schlieBlich Special High Grade mit
einer Reinheit von mindestens 99,99 °%. Kassa und
Termin muB jede Kontrakteinheit ausschlieBlich aus
einer der lieferbaren Sorten und ausschlieBlich aus
einer der registrierten Marken bestehen.

Die Industriepolitik in Israel

Dr. Ludwik {Berger, Tel Aviv

hrer Natur und ihrem Trend nach wurden die indu-

striellen Investitionen Israels wahrend der ersten
Jahre nach der Staatsgriindung durch die Bedirfnisse
seiner Bevolkerung bestimmt, d.h. durch die Produk-
tion von Konsumgiitern, deren Umsatz oft durch eine
inflationdre Kaufkraft kiinstlich stimuliert wurde. Die
Auswahl der Investitionen wurde auch durch die be-
ruflichen Qualifikationen der Einwanderer beeinfluBit,
die natlirlich die Maschinen einsetzen wollten, die sie
aus ihrer alten Heimat mitgebracht hatten, oder die
Kapital besaBen, das bereits in bestimmten Waren
angelegt war.

INVESTITIONSPOLITIK

Im Laufe der Jahre zeigten die industriellen Investi-
tionen eine ausgesprochene Tendenz zu bestimmten
Sektoren, auf die sie vom Staat hingelenkt wurden.
Diese Tendenz basierte auf statistischen Daten {iiber
bestimmte Produktionssektoren oder machte sich von
Experten ausgearbeitete Wirtschaftsplédne zunutze.

Bei der Planung industrieller Investitionen beschréankte
sich die Regierung darauf, Lizenzen fiir die Einfuhr
von Maschinen zu erteilen, langfristige Kredite aus
Entwicklungsfonds zu verldngern, den Ankauf von
Maschinen aus dem Ausland zu genehmigen (entweder
aus Anleihen oder zu Lasten der deutschen Wieder-
gutmachung), bewdhrten Unternehmen Steuernachldsse
zu gewahren oder den Transfer von Deviseneinnahmen
nicht ansdssiger Investoren zu gestatten.

Die meisten MaBnahmen, die die Regierung ergriff, um
den Trend und die Wahl der industriellen Investitio-
nen zu lenken, bestanden in der Gewdhrung gewisser
Rechte und Privilegien, nicht in der Verweigeruhg von
Konzessionen fiir die Errichtung von Betrieben, wenn
diese vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus als
uberfliissig angesehen wurden. Abweichungen von der
urspriinglichen wirtschaftspolitischen Linie ereignen
sich deshalb héaufig im Wirtschaftsleben Israels. Fir
die ersten Jahre des zu untersuchenden Zeitraums
(1948—1956) ist es ziemlich schwierig, eine klar um-
rissene Investitionspolitik zu erkennen.

Nach Ansicht von David Horowitz, Gouverneur der Bank
von Israel, der viele Jahre als wirtschaftlicher Berater der
Regierung tdtig war, setzten sich die folgenden Prioritdten
im Kampf um die wirtschaftliche Unabhéngigkeit durch:
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a) Investitionen fiir die Steigerung der Ausfuhr, besonders
von Produkten, deren Wert sich durch Veredelungsarbeiten
sehr erhéht;

b) Investitionen, die dazu bestimmt waren, die Einfuhr
unentbehrlicher Waren zu senken;

¢) Investitionen in Unternehmungen, deren Betrieb den ge-
ringstméglichen Einsatz von Devisen erforderte.

Aber was betriebswirtschaftlich ein zwedcméBiger
Kapitaleinsatz bei industriellen Investitionen zu sein
schien, widersprach hdufig dem Prinzip der Beschaffung
von Arbeitspldtzen. Was flir den einzelnen Investor
lohnend war, war nicht immer flir die Volkswirtschaft
wiinschenswert.

Der Anteil des privaten Sektors an den gesamten indu-
striellen Investitionen von 1949 bis 1955 war vielen
Schwankungen unterworfen. Von 50 %o in der Zeit von
1951 bis 1952 fiel er auf 35 %o fiir 1953 und stieg 1955
wieder auf iiber 709%s. Man sollte sich jedoch daran
erinnern, daB seit Grindung des Staates auf dem
Gebiet der privaten Investitionen der Kapitalanteil
eine immer gréBer werdende Rolle spielte, der pri-
vaten Investoren von staatlich kontrollierten Instanzen
geliehen wurde. AuBerdem lduft unter dem Sektor von
privaten Investitionen eine immer gréB8er werdende
Anzahl von genossenschaftlichen Unternehmen.

Zu den Summen fiir industrielle Investitionen in den
Jahren 1956 und 1957, die 112 Mill. I£ bzw. 122 Mill. I£
betrugen, sollten fiir 1956 34 Mill. I£ im Bergbau und
52 Mill. I£ in der Elektrizitdtswirtschaft investierten
Kapitals hinzugerechnet werden. Fiir 1957 betrugen die
Investitionen im Bergbau 35 Mill. I£ und in der Elek-
trizitatswirtschaft 44 Mill. I£€.

INVESTITIONSFORDERUNG

Die industriellen Investitionen genossen in der Regel
je nach dem Grade, zu dem sie mit der Wirtschafts-
politik der Regierung iibereinstimmten, viele Vorteile,
wie z.B. Kredite aus den Entwicklungsfonds oder an-
deren Fonds, die fiir die Beschaffung importierter Ma-
schinen vorgesehen waren, bevorzugte Devisenkurse,
langfristige Kredite fiir die Anschaffung von Maschi-
nen, Steuererleichterungen, Betriebskredite usw.

Das Gesetz zur Ermutigung von Kapitalanlagen von
1950 (ergdnzt 1955) bot einen Anreiz zur Forderung
industrieller Investitionen. Dieses Gesetz gewéhrte die
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